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RESUMEN 

En el presente estudio se desarrolló un modelo para calcular el peso de una edificación en 
términos de factores de carga y resistencia del concreto armado. Se efectuaron pruebas 
experimentales para determinar, el límite de fluencia del acero ASTM 615 G60 (norma 
ASTM E8), resistencia máxima de compresión del concreto (norma ASTM C27), peso 
específico y contenido de humedad promedio (normas ASTM D – 1587 y ASTM D – 
2216), clasificación unificada de suelos (normas ASTM D – 2487), calidad del suelo 
respecto a la  resistencia mecánica para edificaciones, arena fina (SP – SM) (normas 
ASTM D – 422, D – 854, D – 4318, D – 856), capacidad portante del suelo.  Se realizaron 
cálculos del diámetro del acero, espesor de la placa o altura de losa, carga vertical máxima 
por unidad de longitud y otros,  mediante  fórmulas empíricas adoptadas por la Norma del 
Reglamento Nacional de Construcción. Los resultandos indicaron  una carga vertical total 
de 22,04 Ton/m2  calculadas por  pruebas experimentales de elasticidad y tipo de 

cimentación. Se encontró que: a) Es posible determinar las cargas de una edificación 
mediante las fórmulas empíricas establecidas en las normas internacionales de la 
edificación, b) El peso total de una edificación se calcula a partir de las propiedades 

mecánicas y del diámetro de la varilla del acero (ASTM 615) así como de la capacidad 
portante del suelo que constituyen  los factores de carga, c) la aplicación del modelo de  

cálculo al Centro comercial,  Negocios e Inversiones el Virrey  de Trujillo, comprobó los 
datos para el peso de loseta por compresión, peso de nervios transversales y 
longitudinales, peso propio y de relleno de la losa, carga permanente, carga viva y carga 
ultima de diseño.   

Palabras clave: peso de una edificación, factores de carga del suelo, concreto armado.  

ABSTRACT 

In this  research work a model in order to calculate the weight of a construction building in 

terms of load factors and resistance of reinforced concrete was developed.  Experimental 
tests were conducted to determine the yield strength of the ASTM 615 G60  steel (ASTM 
E8 Standard), maximum  strength of concrete specimen (ASTM D STANDARDS – 1587 y 
ASTM D-2216), unified soil classification (ASTM D-2487 standards),  soil quality regarding 
mechanical strength for buildings, fine sand (SP-SM) (ASTM D-422 STANDARDS, 

D.854,D-4318,D-856), soil load bearing capacity. Calculations were made of the diameter 
of the steel, plate thickness or height of slab, maximum vertical load per unit length and 
others, using empirical formulas adopted by the national building regulations standards. 
The results indicated a total vertical load of 22.04 ton/m2 calculated by experimental tests 
of elasticity and type of foundation. We found that a) it is possible to determine loads of a 
building by using empirical formulas established in the international standards of building, 
b) the total weight of a building is calculated from the mechanical properties and the 
diameter of the steel rod (ASTM 615) as well as from the bearing capacity of soil  which 
constitute the load factors, c) the application of the calculation model to the buildings of 
the shopping center and investments,  “El  Virrey”  of  Trujillo city, allowed to check the 
data for tile compression weight, weight of transverse and longitudinal ribs, filling weight 
and filling of the tile, permanent load, live load and  load design.  

Keywords:  weight of buildings, soil load factors, reinforced concrete. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El proyecto sismo resistente de edificios principalmente de gran altura (rascacielos)  tal como es 
aplicado actualmente, se realiza mediante una serie de prescripciones normativas que persiguen 
garantizar el adecuado comportamiento de las estructuras ante eventos sísmicos, con el objetivo de 
proteger vidas, y aminorar daños esperados en las edificaciones. Toma como base el peso de la 
edificación y los factores de carga y resistencia según código ACI 318 (American Iron and Steel 
Construction, 1997) y la  cuantía máxima (contenido de acero en el concreto).  

Recientemente se han hecho extensas investigaciones acerca del comportamiento de las estructuras 
de acero ante cargas laterales. Esto a raíz de los terremotos de Northridge y Kobe en los años 1994 y 

1995 respectivamente con 6,8 y 7,3 grados en la escala de Richter (American Institute of Steel 

Construction, 2 010). Durante estos eventos naturales varias de las estructuras de acero como las de 
concreto colapsaron. La inspección y evaluación de las estructuras que permanecieron en pie se 
investigaron escrupulosamente y se encontraron graves problemas, básicamente en las conexiones, 
las cuales se comportaron de manera frágil, aun cuando los elementos que unían no habían logrado 
alcanzar su capacidad plástica (Flores, 1985).  

Organismos gubernamentales de los Estados Unidos, Japón y Canadá – entre los más resaltantes - 
iniciaron una serie de ensayos para determinar las causas del problema y la forma como podría 
controlarse esta falla durante la ocurrencia de un sismo futuro. Muchos de los resultados de esta 
investigación apuntaron a una deficiencia de la capacidad de la conexión frente a la resistencia de los 
elementos circundantes, así como la carencia de mecanismos de disipación de energía, tales como 
amortiguadores o sistemas arriostrados adecuados. Las nuevas regulaciones presentadas tanto en el 
“Uniform Building Code” (2009), como en el “Internacional Building Code” (2000), en el “Provisions 
of Steel Buildings of American Iron and Steel Construcction” (1997) muestran que no sólo las 
regulaciones se han vuelto más exigentes en cuanto a los elementos estructurales ( columnas, vigas, 
arriostramientos), sino también con las conexiones. Sobre este punto lo que se plantea básicamente 
es la filosofía del diseño por capacidad (Sánchez, 2009). 

Aroca (2008), limita la aplicación de determinados tipos de sistemas arriostrados ya que la tipología 
del sistema arriostrado adoptado presenta respuestas de comportamiento que en algunos casos 

puede resultar perjudicial para la supervivencia de la estructura. Por ejemplo, un arriostramiento 
concéntrico ordinario en una zona de gran actividad sísmica no es confiable ya que en los análisis 
arrojó una pobre capacidad de absorción de energía (disipadores metálicos empleado en 
edificaciones).  

Este marco técnico describe la experiencia internacional en el uso del acero pero no  en el Perú  
reflejado en la ausencia de una norma de diseño peruana.  

El acero actualmente es el material más ampliamente utilizado en las grandes edificaciones con 
espacios más amplios, muy importante en las estructuras por  su alta tenacidad, en las construcciones 
más livianas con un menor peso de la edificación.  

El trabajo con acero demanda niveles de detalle y elaboración mucho más exigentes que el concreto. 
Se tiene que hacer mayor inversión de tiempo en ingeniería y dibujo, unido a un manejo de equipo 
sofisticado. El planteamiento de una solución estructural que use al acero como material estructural 
siempre chocará con falsos o incompletos supuestos acerca de las bondades del acero.  

En la modernidad cuando se construye las edificaciones, tanto las cimentaciones como zapatas y 
pedestales se tiene que dejar los pernos de anclajes para poder  montar la estructura metálica.     

En el presente estudio se calculó el peso total de una edificación para determinar las características 
constructivas de la cimentación,  teniendo en cuenta la capacidad portante del suelo y las 
características de resistencia de los elementos constructivos. Se presenta los pasos de desarrollo de la 

filosofía de diseño que respalda el trabajo, es decir la aplicación de la teoría del factor de carga y 
resistencia (Flores, 1986). En el análisis se buscó controlar las deformaciones y establecer la 
regularidad del sistema estructural. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_sismol%C3%B3gica_de_Richter
http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22American+Institute+of+Steel+Construction%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22American+Institute+of+Steel+Construction%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 Objeto de estudio 
 
El objeto de estudio estuvo constituido por una edificación  civil en lo que concierne a la 
determinación de su peso a partir de los  factores de carga, características del suelo y los materiales 
estructurales para su construcción. 

Población: edificaciones  de diferentes niveles construidas en la ciudad de Trujillo, Perú. 

Como muestra se ha tomado una edificación del centro histórico de la ciudad de Trujillo, Perú cuyas 

características están especificadas en la Tabla 1 (Centro Comercial Negocios e Inversiones El Virrey). 

Tabla 1. Resumen de características constructivas de la edificación,  Centro Comercial Negocios  
e Inversiones El Virrey, Trujillo, Perú 
 

Especificación Material Resistencia 
(Kg/cm2) 

Dimensiones 
(cm) 

Loza de cimentación Concreto 175 7,0 
Muro de contención Concreto 175 3,0 

Aligerado Concreto 210 2,0 
Vigas concreto 2,10 4,0 

Columnas Concreto 210 - 
Escaleras Concreto   
Traslapes Concreto - acero 4,200 3/8”  - 1” 

 
 
Ubicación: Cercado de Trujillo Grau-Gamarra -Av. España 
Fecha de construcción: Octubre de1996. 
Número de pisos: 05 (04 niveles y 01 sótano).  

Resistencia del terreno: 1,29 Kg. /cm². 
Sobrecarga: (comercio): 500Kg. /cm². 
 
Parámetros constructivos:  
Diámetro de las varillas de acero;  Altura de la losa;  Carga vertical máxima por unidad de longitud; 
Capacidad portante de suelos;  Capacidad de carga admisible por falla al corte;  Longitud, espesor  y 
ancho de la losa; Módulo de rigidez de la losa;  Sobrecarga sobre el terreno adyacente a la 
cimentación; Ancho transversal de la cimentación; Asentamiento inicial; Peso específico del terreno; 
Cohesión efectiva del terreno.  
 
 

2.2 Equipos e instrumentos  

 
Para determinar la resistencia a la tracción de las varillas de acero: 

  Equipo para ensayos de tracción del acero corrugado; Carga máxima: 150 Ton; Marca 

ZWICH ROOLL  

Tipo de mordaza para sujetar las probetas: De 0 a 20 acero  corrugado de ½”; De 20 a 40 acero  
corrugado de 1” 3/8”. 
 

Para ensayos de compresión de agregados y  concreto: 
 Máquina  Marca Galdabini  de 5, 10, 25,50 y 100 KN para probetas cilíndricas de concreto.  
 

Para la medición de la capacidad portante  del suelo (Fig. 1 y Fig. 2) 

 Penetrómetro de bolsillo Unconfined strength tons /ft2& kg. /cm2. pocket penetrometer ele 

international,  rango de escala es de 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5.  
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              Fig. 1.  Penetrómetro de bolsillo.                 Fig. 2.  Medición de la capacidad 
portante 

                           
Para el análisis de suelos 

 Malla 40 según norma ASTM-D-422. 

 Picnómetro de 50 cc. 

 Prensa hidráulica de 80 TM. con medidor de presión. 
 Calibrador  de 150 mm. marca MITOYO. 

 Balanza analítica 200g.  marca Toledo con aproximación a 0.001 g.  
 Cronometro.  

 Molde cilíndrico de acero; diâmetro: 36 mm y altura: 90 mm. 
 

2.3 Métodos y técnicas 

La edificación se descompuso en sus componentes estructurales para luego categorizarlas 
íntegramente (holísticamente). 
 
2.3.1 Diseño del edificio 

 
Se efectuaron pruebas experimentales y cálculos  estableciendo la secuencie lógica para determinar el 
peso de la edificación a partir de los factores de carga y la resistencia del concreto armado tal como 
se muestra en la  Fig.3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Procedimiento empleado para determinar el peso total de la edificación.  
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Diámetro de las varillas de acero 
El diámetro de las varillas de acero se obtuvo a partir del coeficiente de cuantía (Ø) que relaciona la 
resistencia del acero y del concreto según la relación (Oscar, 2001): 

  
                                Ø =          As f´y                                 (1) 

             f´c (a x b) 
Dónde: 
f´y: Límite de fluencia del acero: Kg/cm2 (evaluado experimentalmente). 
f´c: Resistencia del concreto: Kg/cm2 (evaluado experimentalmente). 
As: Sección del acero: cm2;   a: Longitud de la losa: cm;   b: Ancho de la losa: cm;   Ø: 0.85 
 
De la ecuación (1):   

                                                 0.5 
                                                          Dy =             axbx Ø x f´c                          (2) 
                                                                                    4 π f´y 
 
Dy: Diámetro de las varillas de acero: cm 
 
Altura de la losa 
El espesor de la placa o altura  h de la losa se puede determinar a partir de la ecuación del módulo  
de rigidez D de una lámina (Sower,2001):   

                             D =          Ec h3                                    (3) 
  12 (1 – u2) 

 
h: Espesor de la placa o altura de losa: cm;   u: Coeficiente de Poisson para el hormigón.  
u = 0,15 a 0,20 (u = 0,175 promedio);   D: Módulo de rigidez a la flexión de la placa: Kg/cm 2. 

Ec: Módulo de elasticidad del hormigón: Kg/cm2. 

 

El módulo de rigidez  Ec  se determinó de acuerdo a la ecuación:  

                    Ec = Wc1.5x 0.14 (f´y) 0.5                              (4) 
 
Wc: Densidad o peso unitario del hormigón: Kg/m3. 
f´c: Resistencia a la compresión del hormigón: Kg/cm2. 
 

Los factores: Wc; f´c  son obtenidos mediante ensayos experimentales.  
           Ec = (2400)1.5 x 0.14 (210)0,5 

Ec = 238536,7 kg/cm2 
 

El módulo de rigidez para losas basado en la teoría de la elasticidad lineal  de placas (Oscar, 2001) 
es,     D = 6 x 107 kg/cm2. 
 
Reordenando términos:   

                                1/3 
                                                                 h =12D (1 – u2)                            (5) 
                                                                                Ec 

 
Reemplazando valores en (4) de (f´c; Wc). 
 
Carga vertical máxima por unidad de longitud 
La carga vertical máxima por unidad de longitud se calcula a partir de la ecuación:  

Pu = qNq +C Nc + b N 

                                                                    b                            2 

Dónde: Nq; Nc; N: Factores de carga;    Nc = 5,0;    Nq = 1;    N = 1,84 
q: Sobrecarga sobre el terreno adyacente a la cimentación: Kg/m2. 
b: Ancho transversal de la cimentación: m. 
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: Peso específico del terreno (obtenido experimentalmente). 
c: Cohesión efectiva del terreno (obtenido experimentalmente). 
 

La sobrecarga sobre el terreno se determina según las características de las sobre cargas de uso.  
Se tomó como valor de anchura transversal (b): 1 m. 
 
La cohesión efectiva del terreno considero un ángulo de fricción entre 25° y 35° (Cohesión efectiva 
con drenaje). 
 
2.3.2 Ensayos de laboratorio y campo  
 
En el estudio se llevaron a cabo los siguientes ensayos: 
- Ensayos de tracción del acero: varillas de acero de corrugado ASTM  A 615  grado 60  de ½” y de 
1” 3/8 de Aceros Arequipa.  

- Ensayos de compresión del concreto: dimensiones de las probetas: 1411 x 900 mm. 
Muestras del suelo 
- Granulometría de agregados. 
- Humedad relativa. 
- Peso específico de suelos. 
 
Acero de refuerzo 
Se determinó el límite de fluencia del acero  ASTM  A 615  grado 60  con la norma ASTM E 8. 
 
Agregados y concreto 
 
Se determinó la densidad del hormigón aplicando la norma EN 206–1: 2000. 
 
Se evaluó la resistencia a la compresión del concreto aplicando la norma ASTM C 31 (Fig. 4). 

 

 
Fig. 4. Probetas de concreto para ensayos de compresión. 

 
 
Suelo y terreno 
Se determinó el peso específico del terreno en estudio aplicando la norma ASTM D 854. 
Se determinó la cohesión efectiva del terreno (Fig. 5)  aplicando la norma NTP 339.129:1999.  

Se determinó la cohesión del suelo mediante la prensa hidráulica de 80 TM  aplicando una carga 
axial a una muestra cilíndrica de suelo.  
La muestra,  medida y pesada, fue colocada en la prensa con aplicación de carga tomando lecturas 
de carga y deformación cada 15 segundos, hasta que el espécimen falle. 
Se realizaron los cálculos y se obtuvo  el valor de la cohesión del suelo con la siguiente fórmula:  
Cohesión (C) = qu/2  
Dónde: qu = Esfuerzo máximo (kg/cm²) 
 

http://e1.mc1607.mail.yahoo.com/mc/showMessage?filterBy=&.rand=1964699481&midIndex=0&mid=1_5148875_AI3ci2IAAIa1TqDALgHiuxAJ6mA&f=1&fromId=richarding_7@hotmail.com&m=1_5148875_AI3ci2IAAIa1TqDALgHiuxAJ6mA,1_5147357_AHDci2IAAMXFTqC1mQSevn4Lcd0,1_5146380_ADjci2IAAM+lTqClgwTaCg/f+Jw,1_5145390_ADjci2IAAFykTqCajgvErlw51Bw,1_5143132_ADjci2IAAPQnTqBiawPFIjd4mdk,1_5142349_AIDci2IAAS1KTqBOYwvJTHTTnpE,&sort=date&order=down&startMid=0&hash=3807c7e93c7c4739c00ce6ccc912cd20&.jsrand=4983030&acrumb=on0V.xegTo4&enc=auto&cmd=msg.scan&pid=3&tnef=&fn=IMG_1580.JPG
http://e1.mc1607.mail.yahoo.com/mc/showMessage?filterBy=&.rand=1964699481&midIndex=0&mid=1_5148875_AI3ci2IAAIa1TqDALgHiuxAJ6mA&f=1&fromId=richarding_7@hotmail.com&m=1_5148875_AI3ci2IAAIa1TqDALgHiuxAJ6mA,1_5147357_AHDci2IAAMXFTqC1mQSevn4Lcd0,1_5146380_ADjci2IAAM+lTqClgwTaCg/f+Jw,1_5145390_ADjci2IAAFykTqCajgvErlw51Bw,1_5143132_ADjci2IAAPQnTqBiawPFIjd4mdk,1_5142349_AIDci2IAAS1KTqBOYwvJTHTTnpE,&sort=date&order=down&startMid=0&hash=3807c7e93c7c4739c00ce6ccc912cd20&.jsrand=4983030&acrumb=on0V.xegTo4&enc=auto&cmd=msg.scan&pid=3&tnef=&fn=IMG_1580.JPG
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Fig. 5.  Ensayos para determinar cohesión de suelo. 

Para la determinación de peso específico absoluto del suelo, se empleó  un picnómetro de 50 
cc.  (matraces calibrados a distintas temperaturas). El picnómetro se lavó, secó y pesó registrando su 
peso. Luego se procedió  a llenar con agua destilada, para su posterior pesaje. De esta  manera se 

obtuvo  el peso del volumen más agua (Wa) a una determinada temperatura (T i).  
Del peso Wa, determinado a una temperatura T i,  se preparó  la tabla de valores para diferentes pesos 
Wa y para una serie de temperaturas T i que prevalezcan comúnmente cuando se hagan las 
determinaciones de (Wa). 
Wa = Peso  del picnómetro con agua hasta la marca calibración en g. 
Wf = Peso del picnómetro en gramos;  T i = Temperatura del agua: ºC. 
Tx = Cualquier otra temperatura: ºC. 
 
Se secó al horno una porción de material  de 150g. Se registró su peso seco  en el picnómetro 
graduado  y se registró  el volumen inicial de agua. 
Se vacío al picnómetro  con agua el integro de la muestra en forma lenta y pausada registrando el 
nuevo volumen. 
 = peso muestra seca / Incremento de volumen. 

 
Determinación del peso específico. 
Tiene como objetivo examinar en su estado natural las características de los tipos de suelo, que 
constituyen cada estrato de la zona en estudio, las técnicas de muestreos se ha realizado con la 
norma aplicable ASTM D 420.    

 Para el análisis granulométrico (ASSHTO T88–ASTM D422) de los agregados para las  
cimentaciones, determinando  el porcentaje más fino que 0.002 mm (fracción arcillosa) se utilizó 
muestras mayores a 5 kilogramos, cuarteando, lavando la muestra permitiendo que los finos se 
separen del material y otros elementos que podrían tener consigo la muestra. Esto se repitió tantas 
veces que sea necesario. Se secó la muestra necesaria al horno a 110ºC de temperatura. Se sacó del 
horno y se pesó 2 kilogramos de material. Se procedió al tamizado, luego se hizo la clasificación  de 

suelos según el AASHO y SUCS. 
 

 El Contenido de humedad porcentual se determinó aplicando la norma ASTM D2487. Se 

comparó el peso del agua (Ww) con respecto al peso seco del suelo (Ws), representando por  la 
siguiente fórmula: 

 

100% 
s

w

w

w
w  

 

Para el caso de una zapata aislada, la capacidad de carga admisible de los suelos se determinó 
en forma general por la fórmula de  TERZAGHI (Joseph, 1993):  
 
qu =  C Nc +  Df Nq + 1/2   B N;    qu = 2/3 C Nc’ +  Df N’q + 1/2   B N’;    qad=  qu / Fs 
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Dónde: 
qu: Capacidad última de carga;    qad: Capacidad admisible de carga;    Fs: Factor de seguridad. 
:  Densidad natural;    B: Ancho de la zapata;    Df: Profundidad de la cimentación. 

C:  Cohesión;    Nc’, N’q, N’: Factores de carga en función del ángulo de  fricción  “”. 
Nc, Nq, N’: Factores de carga en función del ángulo de  fricción  “” 

(Nivel de cimentación considerado: 1,50 m).  

La capacidad de carga admisible por asentamiento se determinó en base a la teoría de la 
elasticidad y conociendo el tipo de cimentación recomendado. El asentamiento inicial se calculó con:  
S = qs B (1 – u2) Iw. 

Dónde:  

S =  Asentamiento en cm. 
qs =  Esfuerzo neto transmitido (Kg. /m2);    B= Ancho de la cimentación (m). 
Es = Modulo de elasticidad (Kg. /m2);   u= Relación de Poisson.  
Iw =  Factor de influencia, en función de la forma y rigidez de la cimentación.  

 
2.3.3 Determinación de las cargas de la edificación 
En la Fig. 6, integrado holísticamente, se presenta el procedimiento para determinar las cargas de 
una edificación  mediante factores de carga y resistencia del concreto armado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 6.  Procedimiento para determinarlas cargas de una edificación  mediante factores de carga y 

resistencia del concreto armado. 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Acero de refuerzo  

Límite de fluencia 
La tabla 2 corresponde al ensayo de esfuerzo - deformación total del acero ASTM A615 G 60 en 
estado de suministro para determinar a partir de ello el límite máximo de tracción y el límite de 
fluencia requerido para el diseño del diámetro de las varillas de acero tal como se muestra en la tabla 
3. 
La figura 7, que corresponde a los datos de la tabla 2,  permitió determinar el límite de fluencia 
considerando el 0,2% de la deformación total del acero.  
En la tabla 3  se muestra los valores correspondientes además del valor admisible del acero (ad) 

determinado tomando en cuenta el factor de seguridad recomendado; el esfuerzo resultante del acero 
corresponde al mismo valor del coeficiente admisible del acero para edificaciones.  
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Tabla 2. Datos esfuerzo – deformación del acero  ASTM A 615 G 60 

Esfuerzo 
(Kg./cm2) 

Deformación Total 
(mm.) 

878 
1400 
2106 
2528 

3230 

0,880 
1,778 
2,413 
3,05 
5,08 

 

 

 
 

 
 
 

 

Fig. 7.  Diagrama esfuerzo - deformación del acero ASTM A 615 G 60 

La evaluación de las  probetas de acero ASTM A615 mediante ensayos de tracción-deformación total 
muestra una tendencia polinómica de acuerdo a la ecuación: 
 = -0,875i2 + 11i - 1,015. 

La tabla 3  muestra el valor admisible del acero (adm.) de 1516,8 Kg. /cm² y un límite de fluencia (f´y) 
de 2528Kg. /cm² de ello se deduce un factor de seguridad correspondiente a 1,66 que de acuerdo al 

código técnico de la edificación que recomiendan los coeficientes parciales de seguridad: 

M0 =  1,05    coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del material.  

M =  1,05     coeficiente parcial de seguridad relativo a los fenómenos de inestabilidad.  

M2 =  1,25     coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia última del material o 

sección, y a la resistencia de los medios de unión. 
De acuerdo a estos coeficientes el valor determinado es ligeramente superior.  
 

Tabla 3. Diseño a flexión del acero  ASTM A 615 G 60 

 Símbolo (Kg./cm2) 
Límite de fluencia del 

acero  

´y 2528,0 

Valor admisible del acero ad 1516,8 

Esfuerzo resultante del 
acero 

s 1518,0 

 
Diámetro del acero  

La ecuación (6) relaciona las dimensiones de la losa  con la resistencia del acero y el concreto 
mediante el factor de cuantía que,  según las normas de edificaciones (Diario El Peruano, 2006),  se 
recomienda una cuantía de 0,85.   

    ;  ´y:2528 kg/cm²                (6)  

Dónde: 
a, b: dimensiones de la losa;    As : Sección de las varillas de acero;   ´y: Límite de fluencia del acero: 
2528 kg/cm²;   ´C: Resistencia del concreto: 210 kg/cm².  

Reemplazando valores de resistencia del acero, del  concreto respectivamente y considerando una 
sección circular se deduce la expresión para el diámetro de las varillas de acero: 
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Dy = 0,3 (a*b) 0,5 cm. 

La tabla 4 corresponde  a los parámetros de diseño a flexión del acero ASTM A 615 G 60  calculado   

a partir del el límite de fluencia (considerando el 0,2% de la deformación total del acero), el valor 
admisible del acero (ad) se determinó  tomando en cuenta el factor de seguridad recomendado de 

1,67 y por lo tanto,  el esfuerzo resultante del acero es el mismo al admisible para el diseño del 
diámetro de las varillas para la edificación. La tabla 4 presenta el modelo matemático obtenido a 
partir de la ecuación de rigidez y el módulo de elasticidad (ec. 4), la cual es evaluada mediante los 
datos  experimentales de la densidad de la losa (Wc)  y la resistencia a la comprensión (f´c).  
 
Tabla 4. Parámetros de diseño a flexión del acero ASTM A 615 G 60. Diámetro de las varillas de 

acero ASTM A 615   G 60  en función de las dimensiones de la losa  

 
Fórmula, diámetro de las 

varillas  
Factor de 
cuantía 

Ø 

Resistencia 
del concreto 

f´c (Kg/cm2) 

Límite de 
fluencia del 

acero 
f´y (Kg/cm2) 

Diámetro en función 
dimensiones de la 

losa 

                                       0,5     
Dy =     a x b x Ø x f´c   
                    4π f́ y  
 

 
0,85 

 
210 

 
2528 

 
Dy = 0,3 (a x b)0,5 

En la tabla 5 se calculó el diámetro de las varillas de acero BC-1-E 42 (ASTM A 615 G 60)  para la 
cimentación en la zona del ascensor de  la edificación de centro comercial: Negocios e inversiones el 
Virrey las cuales son determinadas de acuerdo al modelo anteriormente expresado. La tabla 5 
presenta el modelo matemático deducido a partir de la expresión matemática  para determinar el 
diámetro de las varillas de acero ASTM A 615 a partir del factor de cuantía y las propiedades 
mecánicas del concreto y el acero el modelo matemático queda definido solamente en función de las 
dimensiones de la losa, teniendo en cuenta que la cuantía, la  resistencia del concreto (f´c)  y el límite 
de fluencia del acero están definido por las normas técnicas de edificación. 
En la tabla 5 se determinó el diámetro  se las varillas de acero ASTM A 615 para la cimentación en la 
zona del ascensor del centro comercial El Virrey, para su comprobación se empleó el modelo 
matemático propuesto. 

 

Tabla 5. Diámetro de las varillas de acero grado 60 en la cimentación en zona de ascensor de 
Edificación de centro comercial: Negocios e Inversiones el Virrey; BC-1-E 42-ASTM A 615 G 60   

 

Diámetro del acero 
grado 60 (cm.) 

Dimensiones de la 
cimentación (zona del 

ascensor) por varilla (m) 

Diámetro de varilla de acero grado 
60 

(cm)                        (pulg.) 
a= 0,15             b = 0,40 1,788                         5/8 

 

Plano: Estructuras detalles: Lamina E – 060 
 
Para el cálculo del acero los resultados muestran que el diámetro de las varillas de acero en la 
construcción de las losas puede ser determinado a partir de sus dimensiones teniendo en cuenta que 
se trata de concreto armado donde el volumen total de hormigón de la cimentación incide en la 

proporción de la armadura y el encofrado completo. La fuerza cortante está en función de la fuerza 
cortante última producida por la carga propia de la edificación y por la carga sobre impuesta al 
concreto con los respectivos factores de seguridad, que se puede expresar en términos de la cuantía  
del acero de refuerzo  en una estructura. 
 
3.2 Concreto 
 
En la tabla 6  se presenta los resultados de evaluar experimentalmente la resistencia máxima de 
compresión en probetas de concreto (´c max.) empleando cemento Portland A.S.T.M. C-1157, tipo 

http://www.construmatica.com/construpedia/Hormig%C3%B3n_Armado
http://www.construmatica.com/construpedia/Cimentaciones
http://www.construmatica.com/construpedia/Armadura
http://www.construmatica.com/construpedia/Encofrado
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extraforte de la empresa Cementos Pacasmayo. Para calcular el coeficiente admisible y por lo tanto el 
esfuerzo de compresión actuante en el  concreto se empleó el factor de seguridad promedio de 2,29 
kg. /m3 (Norma A.S.T.M C27). 
 
                     Tabla 6.  Compresión del concreto endurecido; Norma A.S.T.M C27 

 

 Símbolo (Kg./cm2) 
Resistencia máxima a la compresión del concreto 
simple 

´C max.  226,615 

Resistencia del concreto teórico* ´C 210,000 

Esfuerzo admisible del concreto  ad 99,000 
Esfuerzo de compresión actuante en el concreto 
Carga de rotura:     41 074 Kg.                      

c 99,000 
 

 

* Asentamiento: concreto fresco 3 a 4 pulgadas. (Concreto fresco). 
 

Para el caso de solicitación por compresión del concreto simple se recomienda que cumpla con c≤ 

adm = 0,45f·c. 

 
En la tabla 6  se especifica el valor admisible del concreto (c)  que,  de acuerdo a las normas de 
edificaciones es c = 0,44´C max. = 99,000 Kg/cm²; este es el mismo esfuerzo por compresión 

actuante en el concreto. 
 
La tabla 6  muestra la resistencia máxima del concreto simple de 226,6Kg. /cm² con un módulo de 
finura  de 2,8 %   y una densidad relativa promedio de grava de 2,29 kg./m3 (Norma A.S.T.M C27); 
el valor teórico del concreto simple es de 210 Kg./cm² el cual es inferior al valor experimental 
obtenido. Esto se explica por el empleo del cemento denominado comercialmente extrafuerte con 
propiedades químicas mejoradas comparadas al cemento clásico. Para el caso de solicitación por 
compresión del concreto simple se recomienda que cumpla con c≤ adm = 0,45f·c; según los valores 

mostrados en la tabla 6 el valor dec≤adm= 94,5, según el valor especificado para el concreto f´c. 

 
En el diseño de edificaciones se requieren determinar los valores admisibles del concreto y del acero. 
En este caso, todo el peso propio del tablero y del concreto lo soporta la lámina de acero misma. 
Sólo las cargas que se apliquen con posteridad al fraguado del concreto (cargas sobre impuestas), 
como son las cargas muertas adicionales y las cargas vivas, actuarán sobre la acción compuesta, 
considerando que ya sobre la lámina hay esfuerzos previos actuando. El método de los  esfuerzos 

admisibles para diseño a flexión está basado en la fluencia del ala inferior dela lámina colaborante 
(fibra más alejada del eje neutro). Este método resulta adecuado cuando no hay suficientes pernos de 
corte sobre la viga perpendicular a la dirección de la lámina colaborante. En este procedimiento se 
combinan los esfuerzos de la lámina, causados por su unión con el concreto, con los esfuerzos 
causados por las cargas de servicio actuando sobre la sección compuesta. Los esfuerzos resultantes se 
comparan con los valores admisibles de acuerdo con las siguientes cargas: Cargas muertas (producto 
de tabiquería y acabados) Cargas vivas (producto del tipo de uso de la edificación, se obtiene 
directamente del Reglamento Nacional de Construcción). 
 
La luz entre apoyos (en este punto se comenzará por definir previamente la ubicación de las vigas 
principales y viguetas). 
 
3.3  Suelo y cimentación 

 
La tabla 7 y la tabla 8, muestran los  resultados de evaluar muestras de suelo en la zona de estudio: 
peso específico y contenido de humedad promedio  de acuerdo a las normas ASTM D-1587 y ASTM 
D – 2216, respectivamente. 
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La Tabla 9 muestra los tipos de suelos del centro histórico de Trujillo según la clasificación unificada 
de suelos  norma ASTM D-2487; esta evaluación permite determinar la calidad del suelo respecto a 
la resistencia mecánica  para la edificación. Las tablas 7,  8 y 9 muestran  resultados de evaluar las 
propiedades físicas del suelo para la zona de estudio (centro Histórico. Av. España, Gamarra – Grau). 
 
La tabla 10 muestra las propiedades físicas del suelo correspondiente al Centro Histórico de Trujillo el 
cual tiene un tipo de suelo: arena fina (SP-SM),  Se aplicó las normas: ASTM D - 422, D - 854, D - 
4318, D – 856. La tabla 10,  resume las propiedades físicas del suelo, determinando 
experimentalmente el peso específico de la muestra del suelo según norma ASTM D  854, el 
contenido de humedad de la muestra del suelo se realizó empleando la Norma ASTM D 2216.  
 
La determinación de la cohesión del suelo y el tipo de suelo se determinaron empleando las normas 

técnicas  de edificación E 050 comprendido en estudios de mecánica de suelos (EMS).  
 
La tabla 11 presenta  el modelo para determinar la carga vertical máxima por unidad de longitud de 
cimentación de acuerdo a las características del suelo y sobre carga de uso  según las Normas 
técnicas complementarias para diseño y construcción de cimentaciones Norma G.010 (2006). La 
tabla 11 muestro la aplicación del modelo matemático aplicado a la zona  de estudio con un valor  de 
sobre carga (q) correspondiente a una zona de alta concentración (comercial), empleando los 
parámetros físicos determinados experimentalmente (peso específico cohesión efectiva del terreno) 
resultando una carga vertical total de Pµ = 22,04 Ton/m2. 
 
 
       Tabla 7.  Peso específico de la muestra de suelo (Cercado de Trujillo); Norma ASTM D-1587 

 
 
volumen del picnómetro 

(cm3) 500,00 

peso de la muestra (g.) 955,00 
peso del picnómetro (g.) 788,31 
peso del picnómetro + muestra (g.) 1304,50 

Peso especifico (g /cm3) 1,910 

 

 

       Tabla 8. Contenido de humedad de la muestra de suelo (Cercado de Trujillo); Norma ASTM D- 

                      2216 

 
 

       Tabla 9. Determinación del tipo de suelos del centro histórico de Trujillo; Norma  ASTM D- 
                       2487 

 

Lugar Profundidad (m) Tipo de suelo Resistencia 
mecánica 

Av. España 1.50 – 2.00 Arena fina  (SP – SM) Buena 
Ayacucho - Junín 1.40 – 2.00 Arena limosa (SM) Regular 

Pizarro - Independencia 0.60 Arena arcillosa ( SL) Mala 

 

 

Descripción              Peso promedio (g) 
Peso del recipiente 15,94 
Peso del recipiente + suelo húmedo 109,33 

Peso del recipiente + suelo seco 87,3 
Peso de suelo seco 71,36 
Peso de agua 22,03 

% de humedad 30,87 

% de humedad promedio 30,87 
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Tabla 10.  Propiedades físicas del suelo del centro histórico de Trujillo Tipo de suelo: Arena fina(SP 
– SM); Norma ASTM D - 422, D - 854, D - 4318, D – 856. 

 

Parámetro Símbolo Resultado Unidad 

Cohesión C 0,0014 Kg /cm² 

Peso especifico  1,910 Kg /m3 

Humedad %Ww 30,87 % 

 
 
Tabla 11. Carga vertical máxima por unidad de longitud de cimentación de acuerdo a las 

características del suelo y  sobre carga de uso;  Norma ASTM G.010 (2006). 
 

Carga vertical total 
(Kg/m2) 

Carga viva para 
zona de alta 

concentración 
(kg/m) 

Peso específico 
del terreno  

(Kg/m3) 

Cohesión 
efectiva del 

terreno 
(kg/m3) 

Carga total 
para zona de 

alta 
concentración 

(Ton/m2) 

Pu = q+5C + 0,92 
 b 

500 1960 3948 22,04 

 

El suelo constituye el soporte de la estructura, es el agente transmisor de la excitación sísmica, desde 
el foco de la superficie como tal, ajusta algunas de las características  de las ondas a sus propiedades 
dinámicas particulares. Así por ejemplo, un suelo arcilloso como el que existe en la ciudad de Trujillo 
filtra los componentes de la aceleración de mayor frecuencia, mientras que se amplifica en un 100% 
o,  en todo caso,  los componentes de baja frecuencia, sea cual fuese el cambio que la onda sufra a 
su paso por el suelo, la estructura percibe el movimiento tal como aflora a la superficie, considerando 
eso sí, que la función no constituye por ningún motivo un empotramiento rígido de la misma. 
Dependiendo del grado de acoplamiento entre la cimentación y el suelo, la estructura revierte a esta 
parte de la energía absorbida en forma de presiones adicionales, que bien pueden modificar sus 
características y su comportamiento, y hasta producir la falla de la cimentación.  
En el diseño de edificaciones se requieren determinar los valores admisibles del concreto y del acero. 
En este caso, todo el peso propio del tablero y del concreto lo soporta la lámina de acero misma. 
Sólo las cargas que se apliquen con posteridad al fraguado del concreto (cargas sobre impuestas), 
como son las cargas muertas adicionales y las cargas vivas, actuarán sobre la  acción compuesta, 
considerando que ya sobre la lámina hay esfuerzos previos actuando. El método de los  esfuerzos 
admisibles para diseño a flexión está basado en la fluencia del ala inferior dela lámina colaborante 
(fibra más alejada del eje neutro). Este método resulta adecuado cuando no hay suficientes pernos de 

corte sobre la viga perpendicular a la dirección de la lámina colaborante. En este procedimiento se 
combinan los esfuerzos de la lámina, causados por su unión con el concreto, con los esfuerzos 
causados por las cargas de servicio actuando sobre la sección compuesta. Los esfuerzos resultantes se 
comparan con los valores admisibles de acuerdo con las siguientes cargas: Cargas muertas (producto 
de tabiquería y acabados) Cargas vivas (producto del tipo de uso de la edificación, se obtiene 
directamente del Reglamento Nacional de Construcción). 
 
Las propiedades físicas de un suelo fino quedan cualitativamente definidas en forma aproximada a 
partir de la ubicación de ese suelo en la carta de plasticidad (según se distribuye el material que pasa 
el tamiz de 3”= 75 mm; el suelo es fino cuando más del 50% pasa el tamiz # 200, sino, es granular); 
sin embargo, dada la importancia del tema, resulta conveniente puntualizar algo más algunas 
relaciones que la experiencia ha confirmado de un modo bastante digno de confianza. La práctica de 
laboratorio ha indicado que la compresibilidad de los suelos, a igual carga de preconsolidación, es 
aproximadamente proporcional al límite líquido. Al comparar las propiedades físicas de suelos que 
tengan el mismo límite líquido, se encuentra que, creciendo el índice plástico, aumentan las 
características, de tenacidad y resistencia en estado seco, en tanto que disminuye la permeabilidad, 
de manera que dos suelos con el mismo límite líquido son similarmente compresibles. Al comparar 
las propiedades físicas de suelos que tengas el mismo límite líquido, se encuentran que, creciendo el 
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índice plástico, aumentan las características de tenacidad y resistencia en estados seco, en tanto que 
disminuye la permeabilidad.  
La luz entre apoyos (en este punto se comenzará por definir previamente la ubicación de las vigas 
principales y viguetas). 
 
Para el diseño del soporte de la zapata se debe  tener en cuenta que sus dimensiones son  
directamente proporcionales a la capacidad portante del suelo, es por eso que es muy importante la 
identificación de suelos dentro del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos; obviamente en el 
grupo que le corresponde según sus características. La identificación permite conocer, en forma 
cualitativa, las propiedades mecánicas e hidráulicas del suelo, atribuyéndoles las del grupo en que se 
sitúe; naturalmente según ya se dijo, la experiencia juega un papel importante en la utilidad que se 
pueda sacar de la clasificación; por ejemplo las principales bases de criterio parta identificar suelos 

finos en el campo son la investigación de la características de dilatación, de tenacidad y de resistencia 
en estado seco. El color y el olor del suelo pueden ayudar, especialmente en suelos orgánicos. 
Las propiedades físicas de un suelo fino quedan cualitativamente definidas en forma aproximada a 
partir de la ubicación de ese suelo en la Carta de Plasticidad; sin embargo, dada la importancia del 
tema, resulta conveniente puntualizar algo más algunas relaciones que la experiencia ha confirmado 
de un modo bastante digno de confianza. La práctica de laboratorio ha indicado que la 
compresibilidad de los suelos, a igual carga de preconsolidación, es aproximadamente proporcional 
al límite líquido, de manera que dos suelos con el mismo límite líquido son similarmente 
compresibles. Al comparar las propiedades físicas de suelos que tengas el mismo límite líquido, se 
encuentran que, creciendo el índice plástico, aumentan las características de tenacidad y resistencia 
en estados seco, en tanto que disminuye la permeabilidad.  
El suelo constituye el soporte de la estructura, es el agente transmisor de la excitación sísmica, desde 
el foco de la superficie como tal, ajusta algunas de las características  de las ondas a sus propiedades 
dinámicas particulares. Así por ejemplo un suelo arcilloso como el que existe en la ciudad de Trujillo 
filtra los componentes de la aceleración de mayor frecuencia, mientras que se amplifica en un 100%o 
en todo caso los componentes de baja frecuencia, sea cual fuese el cambio que la onda sufra a su 
paso por el suelo, la estructura percibe el movimiento tal como aflora a la superficie, considerando 
eso sí, que la función no constituye por ningún motivo un empotramiento rígido de la misma. 

Dependiendo del grado de acoplamiento entre la cimentación y el suelo, la estructura revierte a esta 
parte de la energía absorbida en forma de presiones adicionales, que bien pueden modificar sus 
características y su comportamiento, y hasta producir la falla de la cimentación. 
 
Para el diseño del soporte de la zapata se debe  tener en cuenta que sus dimensiones son  
directamente proporcionales a la capacidad portante del suelo;  es por eso que es muy importante la 
identificación de suelos dentro del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos; obviamente,  en el 
grupo que le corresponde según sus características. La identificación permite conocer, en forma 
cualitativa, las propiedades mecánicas e hidráulicas del suelo, atribuyéndoles las del grupo en que se 
sitúe. La experiencia juega un papel importante en la utilidad que se pueda extraer de la clasificación; 
por ejemplo las principales bases de criterio para identificar suelos finos en el campo son la 
investigación de la característica de dilatación, de tenacidad y de resistencia en estado seco. El color y 
el olor del suelo pueden ayudar, especialmente en suelos orgánicos. 
 
3.4 La losa de la edificación 

 
En la tabla 12  se muestra los parámetros de diseño  de  losas bidireccionales macizas  y la  ecuación 
de Lagrange  para placas  (García, 2000), en función de las dimensiones de la losa.   

 
 

 
 

 
 
 



CÁLCULO DEL PESO DE UNA EDIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE FACTORES DE CARGA Y RESISTENCIA… 

 
 

23 

Tabla 12. Parámetros de diseño  de la losa y   ecuación de Lagrange  para placas (García, 2000) 

Espesor de la placa de losa en función de su densidad y resistencia a la compresión   

 

Ecuación de 

Lagrange  
espesor de  

placas 
 

D = Módulo 

de rigidez a la 
flexión de la 

placa  

(Kg/cm2) 

U = 

Coeficiente de 
Poisson para 
el hormigón 

Ec = Módulo 

de 
elasticidad 

del hormigón   

(Kg/cm2) 

Espesor de la 

losa 
(Cm) 

 
h =    12D (1 – 4)2 
                Ec  
 
 

 
6,0 x 107 

 
0,175 

 
238 536,7 

 
h =     6335,57 
       Wc1,5 x f´c0,5 

 
En la tabla 13,  se calculó el espesor de la placa de losa de compresión en función de su densidad y 
resistencia a la comprensión del concreto. En ingeniería estructural, las placas y las láminas son 

elementos estructurales que geométricamente se pueden aproximar por una superficie bidimensional 
y que trabajan predominantemente a flexión,  según la ecuación de Lagrange para placas delgadas 
(Goble,  1999).  
 
Tabla 13. Espesor de la placa de losa de compresión en función de su densidad y resistencia a la  
 Comprensión del concreto 
 

Espesor de la placa de 
la losa (cm) 

Densidad de la losa 
Wc (Kg/m3) 

Resistencia a la 
compresión f´c (Kg/cm2) 

Espesor de la 
placa de losa (cm) 

h =      1518,23 
Wc0,5xf´c 0,17 

 

2400 210 12,5 

 

Los valores que figuran en la tabla 13  son valores obtenidos para La zona de estudio, de tal manera 
que: 
Wc= 2400 Kg/m³ (obtenido experimentalmente);  f´c = 210 (obtenido experimentalmente);  h = 
12,5 cm (calculado a partir del modelo).  
 
De la expresión (7),  se calcula la altura efectiva de la losa (d) empleando una cuantía de armado 
mínima de  0,0003,  un valor de rigidez a la flexión de la placa (h r = lámina metálica placa 
colaborante) de  1485,2 Kg/cm²  y un espesor de placa de  0,00176 m,  un módulo de corte o rigidez 
transversal del acero ASTM A 615 G 60   de 21 06 446 Kg/cm²  (calculado a partir del coeficiente de 
Poisson y el módulo de elasticidad del hormigón).   
 

   (7)   

Reemplazando valores y reduciendo términos,  se determina la ecuación de altura efectiva en función  
del espesor y alturas de la losa:  
hr: Espesor de placa colaborante de acero: 0,00176m (1/16”) 
G: Módulo de corte o rigidez transversal del acero ASTM A 615 G 60: 21 06 446 Kg/cm²   
D: Rigidez a la flexión de la placa colaborante:   1485,2 Kg/cm² 
Cuantía de armado mínima: 0,0003,   
 

   (8)   

d = 1,2165 (h – h r)    (9)    dónde, d= Altura efectiva de la parte superior de la losa al centro del 
centroide del acero; h: espesor nominal de la losa (cm.);     hr: altura de la lámina metálica placa 
colaborante. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_estructural
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A partir de la ecuación (9) se puede determinar la altura de la placa colaborante (hr) en función de la 
altura de losa y espesor nominal de la losa, en cm. 
 
Para el cálculo del acero los resultados muestran que el diámetro de las varillas de acero en la 
construcción de las losas puede ser determinado a partir de sus dimensiones teniendo en cuenta que 
se trata de concreto armado donde el volumen total de hormigón de la cimentación incide en la 
proporción de la armadura y el encofrado completo. La fuerza cortante está en función de la fuerza 
cortante última producida por la carga propia de la edificación y por la carga sobre impuesta al 
concreto con los respectivos factores de seguridad, que se puede expresar en términos de la cuantía  
del acero de refuerzo  en una estructura. 
 
En el diseño de una  armadura máxima, con el objeto de asegurar una ductilidad mínima con 

armadura a una losa que el 75% de la cuantía balanceada para el caso de no resistir un  sismo, y que 
el 50% de la cuantía balanceada cuando resiste un sismo tal como se indica: ρ máx = 0.75 ρ

b 
(si las 

losas no resisten sismo); para el caso de las losas resistentes a un  sismo: ρ máx = 0.50 ρ
b. 

Las losas compuestas con una cuantía de acero menor que ρb están sobreforzadas y el acero en la 
lámina estará en fluencia en el momento en que el concreto alcance su deformación límite, mientras 
que aquellas con una cuantía de acero superior de ese límite se encuentran sobre reforzadas y 
tendrán un esfuerzo sobre el acero menor que su límite de fluencia, cuando el concreto alcance su 
deformación límite.  
 

3.5. Peso total de la edificación 
La Tabla 14 presenta el modelo de carga vertical máxima por unidad de longitud en función de los 
factores determinados según  análisis de confiabilidad simple para la determinación de  los rangos 
apropiados de los factores de carga en estados límites últimos correspondientes a los cuatro tipos de 
cargas diferentes consideradas, según Código de la American Concrete Institute, ACI (Goble, 1999). 
Se presenta  la ecuación para determinar la carga vertical máxima por unidad de longitud en función 
de los factores de carga: Nq, Nc; N cuyos valores son determinados a partir de la ecuación (6), 

mientras que el peso específico del suelo, la cohesión efectiva del terreno (C) son evaluados 
experimentalmente a partir de la muestra del suelo; para la determinación de la carga vertical 
máxima en suelos del centro histórico de Trujillo el modelo se reduce a sumar la sobrecarga el 
terreno en la cimentación(q), la cual depende de la actividad a que está destinada la edificación.  

 
TABLA 14. Carga vertical máxima por unidad de longitud en función de los factores (zonas) 

 

Fórmula de la carga 
vertical máxima por 
unidad de longitud  

Factor 
de 

carga 
Nc 

Factor 
de 

carga 
 

Nq 

Factor 
de 

carga 
 

N 

Peso 
específico 
del suelo 
  (Kg/m3) 

Cohesión 
efectiva del 

terreno 
c (Kg/m2) 

Carga vertical 
máxima  
(Ton/m2) 

Pu = qNq +C Nc + b N 
 b                               2  
 

5,0 1,0 1,84 1960 3948 Pu = 21,5 + q 
 

 

En la tabla 15  se determinó el peso total de la edificación destinada a viviendas teniendo  en cuenta 
la  Norma técnica de edificación para diseño sismo resistente  (E.030, 2003).  Se resume el peso total 
de una edificación construida teniendo en cuenta las normas técnicas de edificación, el peso de los 
elementos constructivos,  la carga permanente la cual depende del tipo de actividad destinada  a la 
edificación y la carga viva referida principalmente al diseño  antisísmico.  
Para zonas de concentración se usó: 500/m2;   Pu = 1, 4 D + 1, 7 L = 1, 4 (1034) + 1, 7 (500) = 

2294,8 Kg/m. 

Pu = 2294,8 Kg/m. 

 

 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Hormig%C3%B3n_Armado
http://www.construmatica.com/construpedia/Cimentaciones
http://www.construmatica.com/construpedia/Armadura
http://www.construmatica.com/construpedia/Encofrado
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Tabla 15.  Peso total de la edificación (Comercial El virrey) con los datos: a) base 1m lineal de 
losa;  b) densidad de losa: 2400 Kg/m3; c) densidad de relleno: 2000 Kg/m3;  d) densidad de 
enlucido: 2200 Kg/m3. 

Especificación Peso unitario 
(Kg/m) 

Peso loseta de compresión 120 
Peso de nervios transversales 240 
Peso de nervios longitudinales 240 

Aliviamientos (02 aliviamientos de 05 bloques cada uno) 120 
Peso propio 720 

Peso relleno de la losa (aproximadamente 9 cm) 180 
Enlucido y masillado (2cm de masillado)  44 

Recubrimiento del piso cerámica de 2cm. de espesor  44 
Carga Permanente 1032 

Carga Viva 500 
Carga ultima de diseño 2294,8 

 
El presente trabajo tiene como limitante, el que aborda, sólo, el aspecto del análisis y el cálculo. En 
las edificaciones se deben tener en cuenta el empleo del acero, sus bondades y defectos como 
material estructural, y su comportamiento ante sismos recientes.  
 
En el planteamiento de una solución estructural que use al acero como material estructural  se deberá 
tener en cuenta  que un edificio con alto empleo de acero no necesariamente es más caro  puesto 
que no depende fundamentalmente del material con que se construirá el edificio, sino de muchos 
parámetros  tales como los factores de carga que, analizados en su totalidad,  nos den la solución 
más óptima, no sólo, técnicamente sino también económicamente. En la actualidad, este problema 
es muy manejable desde que la fabricación de perfiles en base a planchas soldadas se hace con 
modernos equipos que trabajan automáticamente, de esta forma, en los procesos de fabricación 
actuales, se puede encontrar una mayor rapidez de fabricación a un menor costo, con alto estándares 
de calidad y confiabilidad.  
 
En el presente estudio se determinó así, el peso total de una edificación para determinar las 
características constructivas de la cimentación  teniendo en cuenta la capacidad portante del suelo y 
las características de resistencia de los elementos constructivos (factores de carga).   

IV. CONCLUSIONES 

1. Es posible determinar las cargas de una edificación mediante las siguientes fórmulas empíricas:  
diámetro de varillas de acero,  D Y = 0,3 (a b) 0,5  donde a y b son las dimensiones de la losa; 
altura efectiva de la parte superior de la losa al centro del centroide del acero a tensión, d= 

1,2165 (h – h r); momento nominal resistente de la loza sobreforzada,  Mn = 1985,5  Dy
2 (d – 0,5 

a) 105; dimensión del soporte de zapata concentrada PS = t (Pd)  n niveles; valor admisible del 
acero  ad = 0,78 ´y; valor admisible del concreto c = 0,45 ´c. 

2. El peso total de una edificación para diferente número de  pisos y usos se calcula a partir de las 
propiedades mecánicas del concreto armado, determinando el diámetro de las varillas de acero 
ASTM 615 y la capacidad portante del suelo donde se edificara el edificio, los cuales constituyen 
los factores de carga. 

3. La aplicación del modelo de cálculo a la edificación del  Centro comercial negocios e inversiones 
el Virrey 
de Trujillo, proporcionó resultados para: peso loseta de compresión, peso de nervios 
transversales, peso de nervios longitudinales, aliviamientos, peso propio, peso relleno de la losa, 
enlucido y masillado, recubrimiento del piso cerámica, carga permanente, carga Viva y carga 
ultima de diseño. 
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